工作服材质要求
（1）纤维含量（%）：新型聚酯纤维85棉14导电丝1%（±5%）

（2）织物纱支：经纱45/2s、纬纱32s（±2%）;

（3）织物密度：经向219根/英寸、纬向108根/英寸（±3%）；

（4）单位面积质量：255g/m2
（5）耐水色牢度：变色≥4 沾色≥4级；

耐氯漂色牢度：变色≥4 沾色≥4级；

（6）甲醛含量：≤20、PH值：4.0~8.5、异味：无异味、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用：

（7）具有抗菌性能，

备注：（参数需提供2023年以来质量技术监督检验部门出具的本次所投的产品检测报告，检测报告的检验项目必须完全响应招标文件中规格要求和技术参数标准要求，提供：(原件备查)
